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Diseño del pilar para 
restauraciones cementables

Cuello mecanizado de 1,8 mm

Topografía de la superficie ZLA® 
comparable a la de Straumann® SLA®

Color marfil para unos resultados 
estéticos naturales

Forma cónica en la región coronal 
conocida de los implantes Bone Level

Paso de rosca de 0,8 mm de 
Straumann® Bone Level

Conexión interna
Diseño de la conexión interna equi-

pado con bloqueo rotacional y rosca 
interna para la fijación de los compo-

nentes provisionales y definitivos.

Punta apical conocida de los 
implantes Bone Level/Tapered Effect

2.3 Diseño
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